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SISSEJUHATUS 

Kªesoleva l»putºº teemaks on Tatrikute perekonna fotoalbumi konserveerimine, mis 

kuulub Tallinna ¦likooli Akadeemilise Raamatukogu Baltika ja vanaraamatute 

osakonnale. Fotoalbum on arvatavasti annetatud raamatukogule 1970- 1980. aastate 

vahemikul, kuid kindel akt selle kohta puudub. Enamus albumisse kuuluvaid fotosid on 

dateerimata, mist»ttu puudub ka kindel teadmine objekti kasutamise algusest. Vanimad 

fotod v»ivad siiski pªrineda juba 1880. aastatest. Fotoalbum ise on juugendstiilis, millest 

tulenevalt v»ib oletada, et objekt on valminud eelmise sajandivahetuse piirimail v»i 20. 

sajandi alguses. 

 Praktilise tºº eesmªrgiks on konserveerida juugendstiilis fotoalbum ning muuta see 

taas vaadeldavaks. Album on kaetud sametkangaga, mis on ulatuslikult rebenenud ning ¿le 

kogu pinna mªªrdunud. Sisulehed vajavad paikamist ning kºiteselg toestamist; kaanel olev 

tinast dekoratiivkaunistus uut kinnitamist ja messingust sulgur uut kinnituss¿steemi. 2014. 

aasta mªrtsis kªisin erinevates muuseumides ja arhiivides (Tartu Linnamuuseum, 

Fotomuuseum, Tartu Ajalooarhiiv) uurimas juugendiaegsete fotoalbumite sulgurs¿steeme, 

et neid Tatrikute albumiga v»rrelda ning j»uda konserveerimisel parima lahenduseni. Kuna 

objekt h»lmab mitmete erinevate materjalidega tººtamist, siis on konsulteeritud ning n»u 

peetud erinevate erialade konservaatoritega. 

Kirjalikus osas on uuritud albumi tekkelugu, fotoalbumite VIII erineva t¿¿bi kohta 

ilmunud konserveerimisartiklit ĂAjaloolised fotoalbumid ja nende ¿lesehitusñ 2010. aasta 

Renovatumis, mille autoriks on Vilja Sillamaa.  ra on toodud ka ¿levaatlik fotode ajalugu, 

et m»ista fotoalbumi struktuuri muutumist ajas. L»putººs keskendutakse ka antud albumi 

loole, kui ka perekond Tatrikutele, kelle kohta on varem p»hjalikumalt uurinud Baltika ja 

vanaraamatute osakonna nooremteadur Eero Kangor. Viimases osas on  kirjeldatud objekti 

enne konserveerimisprotsessi ning ¿levaatlikult edasi antud tººkªiku. Tekstiili 

konserveerimisel on kasutatud raamatu ĂTextile Conservation and Researchñ n»uandeid. 

Lisades tuuakse ªra p»hjalik konserveerimistººde dokumentatsioon, praktilist tººd 

illustreeriv materjal, l»putºº eelarve, fotomaterjal, l¿hikokkuv»tted ning tªnuavaldused. 

Antud l»putºº juures kºitis k»ige enam, et Tartu K»rgemas Kunstikoolis varem ei ole 

kirjutatud konserveerimisalast l»putººd fotoalbumite kohta ning muidugi ka albumi kirju 

minevikulugu, mida jutustavad fotod ja dokumendid albumikaante vahel. 
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1. ALBUMI  AJALUGU  

Albumite eelkªijateks peetakse scrapbookôe ehk kirjaliku, mitte pildilise sisuga 

mªrkmikke. See on t¿hjade puhaste lehtedega kºide, mille kasutaja tªidab vastavalt enda 

jaoks oluliste ning sªilitamist vªªrt igapªevaste objektidega, mis ei vªlju albumi 

m»»tmetest. Esemeteks v»ivad olla nªiteks ajalehtede vªljal»iked, kuivatatud taimed, 

graafilised lehed, joonistused, postkaardid, kleepsud jne. Vªljal»ikeid ilmestasid tihti 

kªsitsikirjutatud luuletused, erinevad filosoofilised tsitaadid v»i muud isiklikud mªrkmed. 

(Lozano 2007) K»ik albumi vahele pandud esemed v»ivad aga aja jooksul hakata albumile 

tekitama erinevaid kahjustusi.  

Taoliste albumite pidamine on pidevalt ajas muutunud. Albumite kasutuselev»tt piltide 

hoiustamiseks algas renessanssi ajal 15. sajandil, kui toodeti paberit juba Itaalias ja 

Saksamaal. 16. sajandi keskpaigas muutus aktuaalseks kollektsionªªride vaheline 

kauplemine puul»igete ja ïtr¿kistega. See omakorda soosis vajaduse hoiustada ning 

presenteerida oma kogusid paremini, mist»ttu hakkasid kollektsionªªrid valmistama ja 

kºitma portfoolioid ja albumeid. (ìunap 2014) 18. sajandil, kui hakkas tr¿kimeedia levik 

suurenema, muutusid scrapbookôid eriti kaasaegseteks ning igapªevaselt kasutatavateks 

(DeCandido 1993).  

1.1 Fotoalbumi tulek  

Album (ladina keeles albus valge) oli algselt tahvel avalike teadaannete jaoks, ametiisikute 

nimekiri v»i k¿lalisraamat, n¿¿disajal pildistatud reproduktsioone esitav tr¿kis (Linnap 

2011:13). Fotoalbumite kasutamine muutus laiaulatuslikuks 19. sajandi teises pooles, kui 

fotograafia muutus rohkem kªttesaadavamaks ning fotonegatiive hakati ilmutama paberile 

(DeCandido 1993). Fotoalbumi m»te on hoida koos ¿hte narratiivi, nªiteks ¿he perekonna 

lugu. Lisaks perekonnale sªilitati fotosid s»pradest, reisidest, vaatamisvªªrsustest ja 

kuulsatest inimestest. Fotod asetati albumites spetsiaalsetesse taskutesse v»i kinnitati 

lehek¿lgedele fotonurkade abil, need jªrjestati kronoloogiliselt v»i t¿pograafiliselt. 

Fotoalbumid olid 19. sajandil omaette disainiobjektiks, nimelt olid kºited tihti unikaalsed: 

nahast, kalingurist v»i sametkattega ja dekoreeritud metallornamentidega. Lisaks kinnitati 

kaantele ka kellasid, miniatuurseid muusikaautomaate ja muid aksessuaare. (Linnap 

2011:14)  
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Esimesed fotod ï dagerrot¿¿bid, mille leiutamise au kuulub prantslasele Jacques-Louis-

Mand® Daguerreôile ï olid ainueksemplaarsed ning need vormistati pildipinna kaitsmiseks 

spetsiaalsetes karpides. Dagereid vaadeldi ja eksponeeriti sarnaselt miniatuurmaalidega. 

Neid v»idi asetada lauale v»i riputada seinale. Albumites sai eksponeerida dageritest 

vasel»ike teel reprodutseeritud graafilisi lehti. Fotoalbumitest saab rªªkida alles pªrast 

William Henry Fox Talboti leiutise avalikustamist 1840. aastal. (Kangor 2014) Nimelt 

leiutas Talbot negatiiv-positiivprotsessi, mille tulemusel sai valmistada talbo- ehk 

kalot¿¿pe (Linnap 2011: 371).  

Kalot¿¿pia-menetluses v»is pildistamisel saadud negatiivist teha teoreetiliselt 

loendamatul hulgal samasuguseid positiive nn soolapaberfotodena. Paberfotosid oli 

v»imalik levitada ning kleepida albumitesse. Soolapaberfotodega albumeid on siiski 

sªilinud vªga vªhe. Peamiselt muidugi seet»ttu, et Talboti ise piiras v»etud patentidega 

menetluse laiemat levikut. K»ige esinduslikemateks sªilinud kalot¿¿pia-albumiteks on 

leiutaja enda koostatud ja 1844- 1846. aastal kuue osana ilmunud maailma esimesed foto-

raamatud The Pencil of Nature. (Kangor 2014) 

  

       Illustratsioon 1. View of the Boulevards at Paris         Illustratsioon 2. The Open Door 

 William Henry Fox Talboti fotod ñThe Pencil of Natureò kogumikest. 

 1.2 Fotoalbumi VIII t¿¿pi 

Ajaloolisi fotoalbumeid ja nende ¿lesehitus on uurinud Vilja Sillamaa. Tema s»nul pole 

ajaloolisi fotoalbumeid Eestis enne teda s¿steemselt kirjeldatud ja ¿lesehituselt lªhtuvalt 

anal¿¿situd. Konservaator Richard W. Horton on uurinud ajaloolisi fotoalbumeid 

Ameerika ¦hendriikides ning lahterdanud neid kaheksa eri t¿¿bi jªrgi. Selle jaotuse jªrgi 

kuuluvad IV t¿¿pi paksude lehtedega fotoalbumid, milles on pilud fotode 

eksponeerimiseks (Sillamaa 2010). Sellesse t¿¿pi kuulub ka Tatrikute fotoalbum. 
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Jªrgnevalt on kirjeldatud VIII fotoalbumi t¿¿pi. Eeskujuks on v»etud 2010. aastal 

ilmunud artikkel ĂAjaloolised fotoalbumid ja nende ¿lesehitusñ tr¿kises Renovatum. 

I t¿¿p fotoalbumeid on tavapªrane valgete lehtedega kºide. Algselt kasutati selliseid 

vªikeseformaadilisi albumeid mªrkmete ja visandite tegemiseks, eriti reisimªlestuste 

jªªdvustamiseks. Alates 1850. aastatest hakati nendesse ka esimesi fotosid liimima. 

(Sillamaa 2010) 

II t¿¿bina jªrgnes aastail 1850ï1870 juba spetsiaalselt fotode hoidmiseks valmistatud 

pehmest paberist tagasipººratud valtsidega album. Ploki »hukesed paarislehed volditi kºite 

selja poolt tagasi ja need moodustasid »mblemiseks valtsi, mis andis fotode paksuse jaoks 

kºite seljale ruumi (ill . 3). Esimeste paberalusel fotode alusmaterjaliks oli »huke paber, 

mis oli immutatud soolalahusega ja muudetud valgustundlikuks h»benitraadi lahusega. 

H»bedaosakesed asetsevad otse paberikiudude vahel ja mingeid lisakihte aluspaberil 

(fotol) pole, seet»ttu ongi fotod »hukesed nagu kirjapaber ja mitte eriti suured, sest fotod 

valmistati kas paber- v»i klaasnegatiivist kontaktkoopiana. See tªhendab nad olid 

negatiiviga ¿hesuurused. ìhukesel paberil fotod ei muutnud kºidet mªrkimisvªªrselt 

paksemaks, kuid enamasti on lehed sellistes albumites aja jooksul deformeerunud ja 

lokivad: »huniiskuse k»ikudes albumilehtede vabad ªªred venivad ja t»mbuvad kokku, 

samal ajal kui liimitud foto pind sªilitab oma sileduse. (Sillamaa 2010) 

Illustratsioon 3. II albumit¿¿bi skeem  

III albumit¿¿bi puhul v»eti kasutusele paksem (kuni 1 mm) paber, mis ¿hendati 

omavahel paarislehtedeks tekstiiliribadega ja kºideti ajastupªrase raamatuna. Aastatel 

1860ï1900 kasutati seda t¿¿pi albumeid originaalfotode vªljaandmiseks, mille puhul kºide 

on toodetud ¿he fotoseeria esitlemiseks. Tavaliselt koostas fotograaf albumi m¿¿gi tarbeks 
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ise ja valmistas ka albumi teemaga sobivad fotod, mis liimiti ja allkirjastati fotograafi 

poolt. Temaatilisi vaatealbumeid valmistati ja m¿¿di fotoseeriatega kaunitest maastikest, 

arhitektuuriliselt huvitavatest linnavaadetest, raskesti ligipªªsetavatest kohtadest: 

mªgedest, kªrestikest, koskedest v»i eksootilistest paikadest. (Sillamaa 2010) 

1850. aastate keskel hakati albumiinpaberit k¿ll tººstuslikult valmistama. Kuna 

albumiinpaber on »huke ja kipub rulli keerduma, sest emulsioonkiht on paberi ¿hel poolel, 

siis tuli albumiinpaberil foto paksemale alusele kleepida. (Sillamaa 2010) 

IV t¿¿pi fotoalbumid on paksude lehtedega, milles on avad fotode paigutamiseks. Nimelt 

kuuluvad selle t¿¿bi alla kaart- ning visiitkaart fotoalbumid (Sillamaa 2010).  

Esimesed fotoalbumid, mis ilmusid m¿¿ki 1850-ndatel, olid kaartfotoalbumid . 

Taolistel albumitel puudusid vahelehed ning pilt l¿kati albumilehel olevast pilust sisse. 

Eenduv papikiht justkui moodustas paspartuu ning l»i sellega ¿htse konteksti fotodele. 

¦ldiselt olid lehtedeks paksud papilehed tekstiilist hingedega. (Roosalu 2014) Hiljem lisati 

veel lisaliist, et parandada paksu ja suhteliselt kohmaka albumi avanemist, kuid ikka olid 

albumilehed rasked ja kºide ei avanenud tªielikult. Albumi kasutamisel kulusid ja 

rebenesid lehti koos hoidvad tekstiiliribad ning seet»ttu on seda t¿¿pi albumite peamiseks 

kahjustuseks kºite selja lagunemine. Vªga levinud kahjustus on ka albumilehtedes olevate 

fotode sisselibistamiseks m»eldud pilu servade rebenemine. (Sillamaa 2010) 

  Foto 1. Rebenenud albumileht enne konserveerimist. (Autori foto) 

Lisaks kaotas selline sªilitusviis tagak¿ljel oleva lisainfo lugemise v»imaluse. Arvukalt 

tehti taoliseid albumeid Saksamaal, kuid manufaktuurid olid levinud ka Venemaal. 

Kaartfotoalbumeid valmistati lisaks kªsitººle ka suures osas massiproduktsioonina. Nimelt 

oli Eestis vªga populaarne neid kinkida erinevatele Tartu ¦likooli »ppej»ududele, 

korporatsioonidele ja seltsidele. (Roosalu 2014)  
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1854. aastal patenteeris prantsuse fotograaf Disd®ri (1819-1889) visiitfoto, carte de 

visite, 6x9 cm albumiinfoto, millel kujutati portreeģanris inimesi. Tihti liimiti visiitfoto 

omakorda 6x11,5 cm suurusele vinjettide jm-ga kaunistatud kartongalusele. Fotode selline 

formaat populariseeris Euroopas 1850. aastate keskel, Ameerikas aga 1859. aastal. (Linnap 

2011: 406) 1857. aastal patentis Disd®ri ka nelja objektiiviga kaamera, mis v»imaldas 

valmistada korraga neli vªikest fotot. Uus tehnoloogia muutis fotod odavamaks ja 

paljudele kªttesaadavaks. Visiitfotod said moeasjaks, mida koguti, vahetati ja kingiti. 

Visiitfotode jªrel hakati valmistama suuremaid kabinetfotosid m»»tmetega 10x15 cm. 

Albumite valmistajad pidid oma albumid kohandama vªikesem»»duliste paksul kartongil 

fotode paigutamiseks. Selleks loodi kolmekihiliste lehtedega albumid, milles olid visiit- 

v»i kabinetfoto formaadis avad. (Sillamaa 2010) 

Enamik vanemaid fotoalbumeid Eesti muuseumides on carte-de-visite-t¿¿pi albumid 

(Sillamaa 2010). 

1860. aastatel hakkas fotograafia laialt levima: odavama hinna t»ttu suurenes lªbim¿¿k 

ja foto muutus paljudele kªttesaadavaks, ennast v»is pildistada lasta laatadel ja 

rªndfotograafidel. Fotode odavnedes ja n»udluse suurenedes muutusid pidid odavamaks 

ning omakorda langes ka fotoalbumite hind. Kuigi fotoalbumid nªgid endiselt vªlja 

luksuslikud, polnud nad nii hinnalised kui vªlja paistsid. Puitkaaned asendati 

pappkaantega; kaanenahk asendati kalinguri, lederiini v»i sametiga; nahavool ja 

rullornament asendati 19. sajandi termoplastilise papitººtlusega, mille kªigus rikkalik 

ornament pressiti papile ¿he matriitsivajutusega; kullatis aga asendati pronksivªrviga. 

Lisaks asendus kªsitºº vªiketººstusliku masinatººga. (Sillamaa 2010) 

Jªrgneval on Horton oma s¿steemis jaganud 20. sajandil esinenud albumid kolmeks: 

V t¿¿bi albumid on snapshotôi ehk kiirfotode hoiustamiseks. Aastatel 1900ï1920 oli vªga 

populaarne valmistada h»be-ģelatiinemulsiooniga erinevas m»»dus kiirpilte. Arvukalt 

tekkis juurde amatººrfotograafe, kes vajasid oma piltide hoidmiseks albumeid, milles oleks 

rohkem lehti; lehed v»isid olla kerged ja »hukesed, sest fotod ise olid vªikeseformaadilised 

ja »hukesed. Selliste albumite kaanekujundus oli lihtne ja need olid mªrgatavalt »hemad 

kui eelmised albumid. ( Sillamaa 2010) 

VI t¿¿biks on postkaardialbumid. Alates 1900. aastast saavutas suure populaarsuse 

postkaartide kogumine. Fotod vormistati postkaartideks, mille tagak¿ljel oli koht 
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postmargi, aadressi ja s»numi kirjutamiseks. Selliseid postkaarte osteti mªlestuseks v»i 

saadeti ¿ksteisele kirja asemel. Suurima populaarsuse saavutasid postkaardid I 

maailmas»ja ajal ja jªrel, nimelt aastatel 1914ï1920, mil kodust kaugele paisatud s»durid 

saatsid postkaartidel kodustele l¿his»numeid. Postkaarte valmistati bar¿¿tpaberile nii 

h»be-ģelatiin- kui ka kolloodium-emulsiooniga, samuti kasutati fotode paljundamiseks 

fotomehaanilisi protsesse: letterpressi, fotograv¿¿ri ja kollo¿¿pi. Postkaardialbumid olid 

tugevast paberist lehtedega, millesse olid l»igatud pilud fotode nurkade kinnitamiseks. 

Albumilehed olid enamasti tumedatoonilised ï hallid, sinised v»i rohelised. (Sillamaa 

2010) 

VII albumit¿¿pi nimetatakse lahtiste lehtedega albumiks. Selliste albumite »itseaeg oli  

1920ï1970 aastatel. ¦ksikud paksud albumilehed ja kaaned moodustasid ploki, mis 

vasakus servas kinnitati naeltega v»i metallpoltidega, samuti kasutati sissepuuritud auke, 

lªbi mille t»mmati albumiplokk paela, nººri v»i naharibaga kokku. Vªiksemad albumid 

kºideti ka siidpaelaga, kusjuures kaaned ei olnud sel juhul paksust kartongist, vaid 

dekoratiivpaberist. Oli nii p¿st- kui ka p»ikformaadis albumeid, albumilehed olid 

tumedatoonilised (tumepruunid, -hallid v»i mustad).  

1930. aastatel valmistati Eestis tuntud nahakunstnike tººkodades luksuslikke meene- 

ehk esindusalbumeid. Nahkkaaned olid rikkalikult dekoreeritud: koloreeritud nahavooli, 

templitr¿ki ja ªªrep»imega, tihti lisati h»be- v»i pronkskaunistusi. Albumilehed valiti 

tumepruunid v»i mustad, kasutati siidpaberist v»i dekoratiivsest ornamenteeritud 

vahapaberist vahelehti. H»be-ģelatiinfotod olid kogu pinna ulatuses lehtedele liimitud. 

Reeglina valmistati selliseid albumeid kinkimiseks m»nel tªhtpªeval v»i asutuste-

organisatsioonide esindusalbumiteks. (Sillamaa 2010) 

VIII albumit¿¿biks nimetab Horton tªnapªevaseid spiraalkºites plastikalbumeid.   

Huvitav on mªrkida, et Eesti muuseumides on nªiteid k»ikidest albumit¿¿pidest ja need 

sobituvad ka kronoloogiliselt R. W. Hortoni s¿steemi. Kahetsusega tuleb aga tunnistada, et 

nii nagu ajaloolised fototehnikad on hªªbunud digifotograafia ees, nii kaob ilmselt ka 

komme fotosid albumitesse koguda. (Sillamaa 2010) 
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2. FOTODE AJALUGU  

Jªrgnev peat¿kk on ¿levaade fotode ajaloost, et anda ettekujutus, kuidas ajas muutusid 

fotoprotsessid. Fotoprotsessid aga m»jutasid fotode formaate ja need omakorda 

fotoalbumite struktuuri. 

2.1 Vanimad fotograafilised meetodid 

Heliograaf on termin, mille v»ttis kasutusele 1825. aastal prantslane Joseph Nic®phore 

Ni®pce enda vªljatººtatud fotokujutise saamisele ning salvestamise viisile. Nimelt kasutas 

ta piltide saamiseks valgustundlikku bituumenit. Heliograafiat kasutades on tehtud ka 

maailma vanim foto, mis pªrineb aastast 1826 ning kujutab Ni®pce tººruumi aknast 

avanevat vaadet. See foto on salvestatud plaadile, mida kattis »huke kiht lavendli»lis 

lahustatud nn juudi bituumenit ning selle foto sªritamiseks kulus 8 tundi. (Linnap 2011: 

139) 

 

Illustratsioon 4. Joseph Nic®phore Ni®pce View from the Window at Le Gras, c. 1826.  

Dagerrot¿¿pia (ka: dager) oli esimene praktikas kasutamisk»lblik fotograafiline meetod, 

mille leiutaja Louis Jacques Mand® Daguerr® ammutas inspiratsiooni dioraamist, mida ta 

kasutas meelelahutusettev»tjana 1820.ndatel Pariisis. Dioraam on lªbipaistvale »hukesele 

riidele v»i klaasile m»lemalt poolt maalitud pilt, mis tuleb esile kasutades erinevaid 

valgusefekte. 
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Tema kirjalikest mªrkmetest on v»imalik lugeda, et kui dioraamil nªidatav oli seotud 

mªrks»nadega ajaline ning mººduv, siis fotograafia v»tmes»nadeks olid igavikulisus ja 

surematus. (Linnap 2011: 61) 

Daguerr® protseduur seisnes erinevates protseduurides: h»bekihiga kaetud ehk 

h»betatud vaskplaati hoiti joodiaurudes, mille tulemusena kattus see valgustundliku 

h»bejodiidi kihiga. Pªrast sªritamist kaameras (alguses u 10-30 min) tekkis latentne 

kujutis, mis ilmutati elavh»beda aurudes ning mille kªigus elavh»be settis valikuliselt 

sªritatud plaadi pinnaosadele. Seejªrel kinnitati fotomaterjal (keedu)soola lahuses ja 

valgustamata h»bejood pesti destilleeritud veega. Valminud pilt oli ainukordne, kuid 

kujutise oli peegelpildis. (Linnap 2011: 61) 

L¿hikese aja jooksul levis dagerrot¿¿pia ¿le maailma ja p¿sis domineeriva 

pildikujutamise viisina Euroopas kuni 1950. aastateni, USA-s isegi pikemalt. Kuna 

sªritusaeg oli pikk, siis kujutati enamjaolt fotodel vaikelu ning portreesid. Kuigi sellisel 

viisil pildistamine andis tulemuseks teravaid, detailirikkaid ja pooltoonide rohkeid 

piltkujutisi, olid sellel ka mªrkimisvªªrsed miinused: paljundusv»ime puudus, nende 

tegemine n»udis spetsiaalset sisseseadet ja hulgaliselt teadmisi. (Linnap 2011: 61) 

Kalot¿¿p on h»bekloriidemulsioonil fotokujutis paberil, mis on leiutatud Inglise teadlase 

Willam Henry Talboti menetluse abil. Antud tehnoloogia tººtas Talbot vªlja 1833-1840 

aastatel ning algupªraselt kandis see nime fotogeeniline joonistamine (photogenic 

drawing). See oli esimeseks negatiiv-positiiv protsessiks maailmas. Kalot¿¿bid olid 

punakaspruuni tooniga ning tagasihoidliku kvaliteediga pildid. (Linnap 2011: 167) 

Levinud oli pildistada looduslikku ja arhitektuurilist keskkonda, vaikelusid, kesk-v»i 

suurplaanis portreesid.  

Mªrgkolloodiumprotsess v»eti kasutusele, et ¿hendada omavahel dagerrot¿¿bi hea 

kvaliteet ning kalot¿¿bi piltide paljundamise v»imalus (ìunap 2014). Antud protsess 

v»imaldas saada esmakordselt piiramatul arvul positiive ¿hest klaasnegatiivist. 

Tººprotsess oli v»imalik nii kaua, kuni fotomaterjal oli veel mªrg. 

Mªrgkolloodiumfotosid, mis olid lªbipaistval alusel (nt klaas), oli v»imalik vaadelda nii 

positiivis kui ka negatiivis; neid, mida tehti raudplekile (ferrot¿¿bid), nahale ja muudele 

materjalidele, aga vaid positiivis. (Linnap 2011: 256) 
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Ambrot¿¿p on kolloodiumprotsessil p»hinev USA-s patenditud fototehnoloogia, mis 

leidis hulgaliselt kasutamist just keskklassi seas. Materjalina kasutati alavalgustatud 

klaasnegatiive, mis toimisid mustal taustal teatud nurga alt vaadeldes positiivkujutisena. 

V»rreldes dageritega oli ambrot¿¿bi sªritus tunduvalt l¿hemaajalisem. (Linnap 2011: 16) 

Ferrot¿¿p levis mªrgkollodiumfotograafiaga samal perioodil. Sellist t¿¿pi pilte oli kerge 

ning odav teha - seet»ttu saavutasid need kiiresti suure populaarsuse. Ameerika kodus»ja 

ajal muutusid ferrot¿¿bid eriti menukateks. Nende vastupidavuse t»ttu oli neid lihtne 

kaasas kanda ning postiga edasi saata. Vªikese formaadi t»ttu kasutati ferrot¿¿pe tihtilugu 

ka ehete ja juveelide kaunistamiseks: prossides, s»rmustes, s»lgedes, ripatsites jne. 

V»rreldes ambrot¿¿biga hinnati ferrot¿¿pe madalalt- p»hjuseks peeti hallikat ning 

udusev»itu kvaliteeti. (Linnap 2011: 94) 

Stereofoto tªhistab sarnaste fotode paari, mis on m»eldud koos vaatamiseks luues 

illusioonilise ruumilisuse kujutise. Fotosid vaadeldakse spetsiaalse seadeldise ehk 

stereoskoobi abil. Stereograafiaga katsetamise ajal avastati, et metalli- ning klaasipind 

tekitavad liigselt peegeldusi, siis v»eti kasutusele albumiinpaber. (Linnap 2011: 358) 

2.2 Paberile ilmutatud fotoprotsessid 

Esimeseks paberiks, mida fotode kopeerimiseks kasutati nimetatakse soolapaberiks. 

Soolapaber oli tavaline kirjapaber, mida prepareeriti valgustundliku emulsioonikihiga. 

(Linnap 2011:300) Alates W.H. Talbotist kasutati fotopaberi tegemisel tavalist peenema 

struktuuriga kirjapaberit, mida sªritati kaameraga eredas pªevavalguses, seejªrel kujutis 

toneeriti ning kinnistati. Tihti l»igati paberile ka vesimªrk. Taolistel paberitel oli kujutis 

pruunika tooniga ja suhteliselt pehme kujutisega. Kujutis k¿ll ei olnud ajas vªga p¿siv: aja 

jooksul see muutus heledamaks ja pleekis ¿ldse vªlja. (Linnap 2011: 349) Albumiin paber 

oli selle kvaliteetne edasiarendus: seda hakati tootma massiivselt. Peale selle oli selline 

paber v»imeline reprodutseerima ka rohkem detaile ja pooltoone. (Linnap 2011: 300) 

Vªga menukaks osutus papile ja kaardile ilmutamine, mis t»i turule visiit (kaart )foto  ning 

hiljem ka kabinetfoto. Detailsemalt on sellest juba IV albumit¿¿bi kirjelduses. 

1879. aastal patenteeris George Eastman kuivplaatide valmistamise ning juba viis aastat 

hiljem v»ttis kasutusele rullfilmi. 1888. aastal alustati filmikaamera Kodak 
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valmistamisega, mis andis v»imaluse amatººridele, kui ka fotograafia arengule ¿le¿ldiselt. 

(Linnap 2011: 75) 

Tselluloidfilm  on painduv, rullikeeratav film, mille p»himikuks kasutatakse 

atsetaattselluloosi ja kamprit. Fotograafias tªhendas see seda, et seni kasutusel olev raske 

ning kergesti purunev klaas asendati palju mugavama materjaliga. Kuna see materjal oli 

kergesti s¿ttiv ning tuleohtlik, siis 1950.ndatel asendati atsetaattselluloosiga ja hiljem 

vastupidava pol¿esterp»imikiga. (Linnap 2011: 387) 

Diapositiiv on lªbipaistev kujutis ehk fotograafiline pilt, mida ajalooliselt on kasutatud kas 

projitseerimiseks ekraanile v»i vaatamiseks lªbi valguse. (Linnap 2011: 68) 

Polaroid kui korporatsioon alustas 1932. aastal Ameerikas nime alla Land-Wheelwright 

Laboratories ning tegeles kaamera-, filmimaterjali- ja optiliste seadmete tootmisega. 1947. 

aastal toodi turule kaamera, mis andis kasutajale valmis pildi kªtte juba ¿he minutiga; 

1950.ndatel oli kaamera v»imeline saama foto valmis juba 15 sekundiga pªrast v»tte 

sooritamist. Hiljem tulid turule uudsemad lahendused ja vªrvikassetid, mis v»imaldasid 

teha ka kiireid vªrvifotosid. (Linnap 2011: 297) 
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3. PEREKOND TATRIKUD  

Tatrikute perekonna fotoalbumi tulme kohta pole »nnestunud akti leida. 1970. ja 1980. 

aastatel annetati (praeguse nimega) Tallinna ¦likooli Akadeemilise Raamatukogu Baltika 

ja vanaraamatute osakonda hulgaliselt mitmesuguseid materjale, mille arvelev»tmiseks 

polnud sellel ajal piisavalt ressursse. Albumiga koos annetatud dokumentide, kirjade, 

fotode taha kirjutatud mªrkmete ning arhiiviandmete kogule toetudes oli v»imalik kindlaks 

teha esmased andmed, mis avalikustati raamatukogu kodulehel. Selle info leidsid Tatrikute 

jªreltulijad, kellega toimunud vestluse kªigus »nnestus tªpsustada albumi omaniku elulugu 

ja teha oletusi albumi raamatukokku sattumise kohta. (Kangor 2014) Vestluse ning 

detailsema uuringu perekonna loost viis lªbi Baltika ja vanaraamatu sªilitamise osakonna 

nooremteadur Eero Kangor. Lisaks on ta kasutanud uurimuseks materjale Eesti Evangeelse 

Luteri Kiriku Narva Aleksandri koguduse Personaalraamatust. 

3.1  August Tatriku perekond ja jªreltulijad 

August Tatrik oli eestlane ning luteri usku, kuid s¿ndis 1882. aastal Venemaal, Domkinos, 

Oudova maakonnas, Peterburi kubermangus. Domkino oli Peipsi-tagune eesti k¿la, mis 

asus Oudova (Gdov) ja Strugi linnade vahel. Enne Esimest maailmas»da oli seal umbes 

300 talu, kus omakorda elas ligi 3000 eestlast. Augusti vanemad Gabriel (1838 - ?) ja Mari 

Tatrik (1842 - ?) olid ilmselt pªrit Tartumaalt Kavilda vallast, kuid lahkusid Eestist 1881. 

aastal maapuuduse t»ttu. K»igi oletuste kohaselt liiguti  Ouduvasse ja sealt hiljem edasi 

Akmolinski oblastisse, mis asus Siberis. (Kangor 2014) 

Augusti Tatriku isa oli rªtsep ja selle ameti omandas ka temagi. Akmolinskis tººtas 

August rªtsepmeister Gerbergi juures, seejªrel Petropalovskis rªtsepmeister Schusteri 

juures; 1901.aastal liikus edasi Omski rªtsepmeister Virigina tººkotta. 1903. aastal l»petas 

ta seal tºº- ja juurdel»ikamis-kursused, mis v»imaldasid tal iseseisva meistrina tººle 

asuda. Peagi abiellus ta oma esimese naise Oliviaga, kellest aga lahutas juba m»ned aastad 

hiljem - 1910. aastal. Seejªrel suundus ta tººle suurtesse linnadesse- Moskvasse ja Sankt- 

Peterburgi. 1912. aastal teenis August Tatrik m»nda aega Tallinnas Viru tªnaval 

Willefooni ªris tººtades ja Tartus. Seejªrel viis elutee ta tagasi Oudovasse. (Kangor 2014)  

1913. aastal abiellus August Oudovas Ella Sofia Movitsaga. Varsti pªrast abiellumist 

asusid August ja Ella Tatrik elama Siberisse, Tobolskisse, kus aastatel 1913ï1919 s¿ndisid 
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nende neli last: Gabriel (1913ï1937), Linda (1915ï1993), Lembit (1917ï1980) ja Loreida 

(1919ï1993). Tobolskisse kolis jªrgmisel, 1914. aastal, ka Movitsate perekond. (Kangor 

2014) 

Eesti iseseisvumise jªrel tekkis paljudel vªlismaal elavatel eestlastel v»imalus Eestisse 

¿mber asuda ehk opteeruda, juhul kui »nnestus t»endada oma Eesti pªritolu. 1921. aasta 

algul esitas August Tatrik avalduse enda ja oma perekonna opteerimiseks. Esialgu ei olnud 

tal v»imalik t»estada, et ta on Eestis s¿ndinud. L»puks aga leidus keegi, kes tunnistas, et 

Augusti isa Gabriel Tatriku nimeline isik olevat enne 1882. aastat elanud Kavilda vallas. 

Seejªrel »nnestus Tatrikutel Eestisse elama asuda. Eestis elasid Tatrikud esialgu Tallinnas, 

siis Pªrnus ja hiljem koliti Narva. Eesti kodakondsuse sai August Tatrik Narvas 1922. 

aastal ja 1925. aastal registreeriti perekond Narva Aleksandri kogudusse 

Personaalraamatusse. Narvas olevat Tatrikutele kuulunud kolm maja, kuid perekond ise 

elas Kiriku 24, kus asus ka Tatriku rªtsepaateljee. Viimased faktid on leitud ¿helt 

rªtsepaeriala puudutavalt lepingult, mis oli albumiga kaasas. (Kangor 2014) 

August Tatrik suri 1935. aastal Narvas 54. aasta vanuselt. Tema vara pªrandus vanimale 

pojale Gabrielile, kes suri m»ne aasta pªrast. Pªrast Teist maailmas»da asus Tallinnasse ka 

¿lejªªnud Tatrikute perekond. Eeldatavasti jªi pªrast vanema venna Gabrieli surma 

perekonna album »e Ella kªtte, kes selle omakorda annetas raamatukogule 1970. aastate 

teisel poolel enne oma surma. (Kangor 2014) 

 

3.2 Tatrikute fotoalbum  

Juugendstiilis sametkattega ja metallpanustega albumis on 15 kahepoolset sahtlitega lehte, 

kus oli sªilitatud kokku 64 erinevas formaadis fotot. Enamus fotosid on dateerimata, kuid 

dateeritud fotod pªrinevad ajavahemikust 1891ï1965. Vanimad fotod v»ivad siiski 

pªrineda juba 1880. aastatest (Mihkel Movitsa portree, mille autor on Narva fotograaf 

Julius Krick, kes tººtas Narvas kuni 1893. aastani). Albumiga koos on sªilinud 

dokumendid/esemed ajavahemikust 1917ï1975. (Kangor 2014) 

Fotodel on peamiselt Tatriku ja Movitsa perekonna liikmed, nende peretuttavad ja 

s»brad. Enamik fotosid on tehtud stuudios professionaalse fotograafi juures. Suurem osa 

fotosid pªrineb 20. sajandi algusest - ajast, mil perekond viibis Venemaal. Paljud 

vanematest fotodest on tehtud aga Siberis. (Kangor 2014) 
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3.2.1 Tatrikute fotoalbumisse kuuluvad fotod:  

Á 13 kabinet-formaadis (cabinet portrait) (foto m»»t ca 10x14 cm) pappalusele 

kleebitud albumiinfotot. Peamiselt (grupi)portreed aastatest 1900ï1916. 

Perekonnafotod ja peretuttavate fotod. 

Á 22 visiitkaart-formaadis (carte de visite) (foto m»»t 6x9 cm) pappalusele kleebitud 

albumiinfotot- (grupi)portreed aastatest 1891ï1912. Perekonna-ja peretuttavate fotod. 

Á 1 miniformaadis (foto m»»t 4,3x6,7 cm) pappalusele kleebitud albumiinfoto-portree 

1908 aastast. 

Á 7 fotot formaadis 9x14 cm (grupi)portreed aastatest 1910ï1935. Fotodel on Augusti 

s»brad ning Linda s»brannad.  

Á 4 fotot formaadis 9x12 cm h»beģelatiin, aastatest 1934ï1960. 

Á 9 fotot formaadis ca 6x9 cm (h»beģelatiin ja albumiin), aastatest 1910ï1961. 

Á 4 vªiksemat fotot erinevates formaatides 2,5x3...5x8 cm 1920ï1965 aastatest. 

Á 1 loodusvaatega fotopostkaart 1960. aastatest. 

Á 1 grupiportree formaadis 13x18 cm pappalusel suurusega 18x24 cm. 1916.aastast.  

Á 1 portreefoto formaadis 13x18 cm 1956.aastast. 

Á 1 grupiportree formaadis 16,5x23 cm, ca 1920. aastast. 

Kokku kuulub albumisse 64 fotot ajavahemikust 1891ï1965 (Kangor 2014).  

3.2.2 Fotoalbumiga koos annetatud dokumendid: 

Á Narva linnavalituse Elektri osakond. Voolumaksu raamat No 3579. Tarvitaja Ella 

Tatrik, elukoht Kiriku tn. 24ï3 (hiljem 4), sisaldab andmeid 21.10.1939ï 26.06.1941.  

Á Kªsikirjaline inglise s»naraamat ñAngliiskii slovarò 

Á Lasteraamat: Leies, Uno. Harjavars on pikem mehest. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 

1963.  

Á Tunnistus Gabriel Tatrikule surnud August Tatriku pªrandustombu hooldamiseks. 

13.11.1935.  

Á Leping Narva postkontori ¿lema Eduard Seemani ja Narva linna kodaniku, rªtsep 

August Tatriku vahel s»lmitud 30.06.1925.  

Á Linda Tatriku kiri Ukrainast, kus teatab oma poja peatsest pulmast 18.09.1962. 

Á Eduardi kiri oma »ele, 4. mail 1943 vªlismaalt.  
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Á ìmblustsehhi omanik Ivan Stepanovitġ Zimini visiitkaart.  

Á Ajalehevªljal»iked. 

Á 21.07.1975 ìhtuleht. ¦ldlaulupidu. ENSV 35. aastapªev.  

Á 5.04.1956. Raadiosaate ñìpime lauleò tekst 

Á Laulunoot ñPod lipamiò Voldemar Saare templiga (enne 1917 aastat). 

Á Laulunoot ñU v»sokava beregaò 1929/1930 a. 

Á T»nu kiri Tartu Lindale ja oma emale aadressil Valdeku 51ï1 Tallinn.  

Á Masinkirjas lugu ñ¦its kambrekenò 

Á Kirja¿mbrik. Saadetud Ella Tatrikule (Tallinn, Valdeku 51ï1), Iskitimi linnast, 

Novosibirski oblastist Venemaalt 20.01.1969. 

Materjalid on pªrinevad ajavahemikust 1917ï1975. (Kangor 2014) 
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4. OBJEKTI  SEISUNDI KIRJELDUS JA 

KONSERVEERIMINE  

4.1  Fotoalbumi kirjeldus  

Fotoalbumi stiil ning kujundus viitab selgesti juugendstiilile, millele oli iseloomulik 

kasutada voolavaid ning stiliseeritud k»verjooni. Albumis leiduvad dateeritud fotod 

pªrinevad ajavahemikust 1891ï1965. Vanimad fotod v»ivad siiski pªrineda juba 1880 

aastast. Kuna tªpsed andmed puuduvad albumi valmimise kohta ning lªhtudes, et juugendi 

k»rgaeg jªªb 1890-1905 aastate vahemikku, siis v»ib eeldada, et album on valminud 

sajandivahetuse piirimail v»i 20. sajandi alguses.  

Albumi m»»tmed on 27,1x21x7,5 cm. Kaanematerjaliks on kasutatud pappi ning 

kaaneservadele pehmema joone lisamiseks raamistab kaasi lihvitud puitliist. Kaanepappide 

ning kattematerjali vahele on pehmenduseks lisatud puuvillast »mblusvatti ehk kraasitud 

kohevat puuvilla kiudainemassi. Seda materjali kasutati laialdaselt mººbli polsterdamiseks 

ning vatitekkide valmistamiseks. Album on kaetud punast tooni sametkangaga ning 

dekoratiivsel eesmªrgil on esikaanele kinnitatud tinast neiu. Tagakaanel on neljas nurgas 

messingust ehk valgest vasest nupud ning algselt oli fotoalbumil ka sulgur, mis on 

praeguseks sªilinud vaid osaliselt. 

Albumi sisulehtedeks on 15 kahepoolselt kasutatavat 1,5- 4 mm paksusega kartongist 

lehte, milles on fotode lisamiseks m»eldud piludega taskud. Kartong on valmistatud 

puittselluloosist, tagumine eesleht kriidipaberist ning esimene eesleht on muaree efektiga 

valge paber. 

         Joonis 1. Fotoalbumi materjalide kihistus. 
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4.2 Fotoalbumi seisundi kirjeldus 

Objekti ¿ldine seisukord on kehv, sest kaanematerjal on rebenenud ja mªªrdunud. Eriti  

halvas seisukorras on kaaneservad ning seljaosa, millel puudub kanga toestav kaitse. ¦le 

kogu sameti esineb k¿¿nlarasvaplekke. ¦ldiselt on tekstiil tugevasti kahjustunud, mille 

t»ttu album ei ole kªsitsetav. Sellises seisukorras albumi edasine kasutamine vaid 

s¿vendaks kahjustusi. Kaanematerjal ei tªida enam albumi kooshoidvat funktsiooni, sest 

esikaane papikihid on liimist lahti tulnud ning mªnnipuidust raamistikul puudub liist. 

Sisuploki osa v»ib hinnata rahuldavaks, kuid fotomaterjal on hªsti sªilinud. Sisulehed 

on kolletunud, esineb vªiksemaid rebendeid, mªªrdumisi, pigmendi immigreerumist 

vastaslehele ja paberi pinnakahjustusi, kuid »nneks mitte suuri kadusid ega laastavaid 

kahjustusi. Sisulehtedeks on 15 kahepoolselt kasutatavat 1,5- 4 mm paksusega papist lehte, 

mis on valmistatud puittselluloospaberist ning eeslehed on kriidipaberist. Fototaskute 

vahele on lisatud vahepaberid, mille pH on madal ning paber ise happeline. Esimese ja 

viimase poogna valtsivahed on liimist lahti tulnud ning ploki seljatoestus materjal ei tªida 

enam oma algset funktsiooni.  

Esikaanel on dekoratiivse elemendina lisatud galvaniseeritud tinast neiu figuur, millel 

on detail lahti murdunud; tagakaanel on nurkades metallist nuppud ning algselt on olnud ka 

kinnitamiseks metallist haak, kuid see on sªilinud vaid osaliselt. Metallist elemendid on 

kattunud kerge korrosioonikihi alla.  

 

 4.3 Konserveerimis¿lesanne 

Praktilise tºº eesmªrk on tagada albumi seisund edasiseks sªilitamiseks ning muuta see 

taas vaadeldavaks. K»ige olulisem ¿lesanne on stabiliseerida kºite sisuploki seljaosa ning 

dubleerida sametkangas uuele tekstiilile. Selleks on vajalik vana kanga lahtiv»tt, 

puhastamine, pesemine ja sirutamine. Tervikliku lahenduse saavutamiseks tuleb 

originaalkangas toestada abikangale ning »mmelda ettevaatlikult krepeliinist harutatud 

koeniitidega naturaalsele siidile. Sellisel juhul ei puutu samet kokku uute liimainetega. 
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4.4  Konserveerimistººde loetelu 

 
Esialgu arvati, et on v»imalik teostada konserveerimistºid ilma kºitelt kaasi eemaldamata, 

kuna kardeti esilehtede kahjustamist. Vastavalt esialgsele plaanile on ka kirja pandud 

allpool vªlja toodud konserveerimiskava etappide jªrjekord. Pidades n»u tekstiili- ning 

kºitekonservaatoritega Ennistuskojas Kanut, j»uti ¿hisele otsusele, et parim lahendus antud 

objekti puhul on eemaldada kaaned kºitest ning dubleerida sametkangas uuele 

abimaterjalile. 

 

1. Dokumenteerimine, fotografeerimine 

2. N»u pidamine, konsultatsioonid 

3. Esialgse konserveerimisplaani koostamine 

4. Paberi pH m»»tmine 

5. Albumi sisulehtede kuivpuhastus  

6. Sisulehtede paikamine 

7. Esimese ja tagumise valtsi tagasi liimimine 

8. Selja toestamine  

9. Kaanel oleva puitkonstruktsiooni taastamine ja tugevdamine 

10. H¿lsi valmistamine 

11. Metallosade eemaldamine 

12. Metallosade puhastamine 

13. Sametkanga eemaldamine 

14. Sametkanga kuivpuhastamine  

15. Sameti lokaalne plekkide eemaldamine 

16. Sametkanga pesemine, sirutamine ja kuivatamine 

17. Sameti jaoks vªrvinªidiste valmistamine 

18. Uue kanga koloreerimine  

19. Ettevalmistused kanga taustamiseks 

20. Taustakanga »mblemine kaanetekstiili k¿lge  

21. Metallist dekoratsioonide tagasi asetamine  

22. Kaante ja sisuploki ¿hendamine 

23. Metallist sulguri asenduse valmistamine  
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4.4.1 Muudatused konserveerimistººde kavas 

 

1. Kaanepappide asendamine osaliselt uute pappidega. 

Eemaldanud kaaned kºitest, selgus et keskmised kihid koosnevad mitmest 

vªiksemast papit¿kist, millel puudus loogiline ning vajalik funktsioon. Papid 

asendati ¿he uue happevaba 2 mm papiga. 

2. Kaanepappide ja eeslehtede tugevdamine jaapani paberiga.  

Pªrast kaante eemaldamist eeslehtedest, oli kaanepind eba¿htlane ning kaetud vana 

liimikihiga. Pinna ¿htlustamiseks eemaldati vanad liimijªªgid ning kaanepapp kui 

ka eeslehe vªlimine pool kaeti jaapani paberiga. 

3. Puitraamistiku servade tugevdamine jaapani paberiga.  

Pªrast sametkanga eemaldamist selgus, et puitservad olid kulunud ning muutunud 

teravaks. Et vªltida tulevikus v»imalikku siidkanga kahjustamist teravate nurkade 

nªol, kasutati jaapani paberit nende sujuvamaks muutmiseks. 

4. Uue sªilituskarbi voltimine. Pªrast sulgurhaagi k¿lge jootmist, ei mahtunud album 

enam oma algsesse sªilituskarpi ning vajas uut. 

 

4.5  Konserveerimisprotsess  
 

Tatrikute perekonna fotoalbumi detailne konserveerimisprotsess on ªra mªrgitud 

konserveerimispassis (Lisa 2). 

Konserveerimisprotsessi eeltººd olid tavapªrased: dokumenteerimine ja objekti 

pildistamine. Dokumenteerimise kªigus pannakse kirja objekti andmed; saadakse ¿levaade 

albumi seisundist ja kahjustustest, mille tulemusel planeeritakse ka esialgne tººde kava. 

Lisaks konsulteeriti erinevate konservaatoritega Tallinna ¦likooli Akadeemilises 

Raamatukogus, kui ka Ennistuskojas Kanut. Edasise plaani kohaselt alustati 

konserveerimistºid kºiteplokiga Tallinna ¦likooli Akadeemilises Raamatukogus Rene 

Haljasmªe juhendamisel ning albumi sametkattega tehtavad tººd jªtkusid 

tekstiilikonservaatori Ruth Paasi juhendamisel Ennistuskoja Kanuti tekstiili-, naha- ja 

kºiteosakonnas. Metallpanuste konserveerimisel konsulteeriti metallikonservaatori Helmut 

Vªljaga, kes viis lªbi albumi sulgurs¿steemi taastamise. 
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Enne p»hjalikumat konserveerimist oli  vajalik objekti puhastamine, et eemaldada 

lahtine mustus ja tolm. Kuivpuhastuse kªigus puhastati sisuplokki lateks-kªsnaga ning 

»rnalt kustutuskummiga. Tugevamini kinnitunud mustus eemaldati »rnalt skalpelliga. 

Sisulehtedel esines palju vªikeseid rebendeid, peamiselt just fotode sisselibistamise taskute 

ªªrtes. Parandustººdeks kasutati v»rdt»mbelist jaapani paberit ning nisujahutªrklisest 

valmistatud kliistrit. Kºite stabiliseerimiseks liimiti kondiliimiga taas kinni esi- ja 

tagavaltsivahed ning toestati puuvillase tekstiiliga. 

Sametkangas oli albumi ªªrtest tugevalt kulunud ja rebenenud ning seljaosa oli tªies 

ulatuses lahti kªrisenud. Sellise olukorra puhul on v»imalik kasutada erinevaid lahendusi. 

Nªiteks asendada kahjustunud tekstiil sarnase kangaga, katta originaalkangas »hukese 

krepeliiniga v»i liimida abikangale. Antud juhul otsustati dubleerida originaalkangas 

tªissiidist tekstiilile, sest originaalkangas oli muutunud vªga hapraks. Dubleerimine annab 

v»imaluse sªilitada originaalmaterjal ning samas anda kºitele tugevust. Siidkangas on 

antud juhul ideaalne valik, kuigi kasutatakse toestamiseks ka puuvillast, linast ja villast 

kangast. Samuti ei kaota siid pªrast vªrvimist oma lªikivust (Flury-Lemberg 1988: 38). 

Kaaned eemaldati kºitest ning seejªrel tekstiil kaante k¿ljest. Enne sametkanga 

puhastamist tuli eemaldada kaanelt metallist osad. Nagu Endel Valk- Falk on 

artiklitekogumikus ĂRaamat- aeg- restaureerimineñ ªra maininud, et kºidetel olevad 

metallist objektid on tihti lººdud kºite k¿lge rauast naelaga, mis omakorda v»ivad paberile 

tekitada roosteplekke, siis tuleb kindlasti asendada vanad naelad uutega (Valk- Falk 1971: 

158). K¿ll aga pole Tatrikute albumi esilehtedele ilmunud nªhtavaid roosteplekke, kuid 

pªrast tekstiili eemaldamist kaantest on nªha papil vªikseid jªlgi.  

Sameti ¿ldpuhastus teostati tolmuimejaga kasutades miniotsikuid ning n»rka v»imsust; 

lokaalselt puhastati apelsini»li vesilahusega ja isopropanooliga. Kuna kangas on olnud 

kahjustunud ning mªªrdunud aastak¿mneid, ei eemaldanud isopropanool tªielikult 

plekijªlge. Puhastamise jªrel pesti kaanematerjali villaġampooni 1% vesilahusega. 

Samet dubleeriti naturaalsele siidile, mis eelnevalt vªrviti sobivasse tooni kasutades 

ĂOrtoñ villasele ja siidkangale m»eldud tekstiilivªrve. Enne aga katsetati lªbi vªikeste 

kangat¿kkidega proovides erinevaid toone ning erinevate pigmentide kokkusegamisi. 

Vªrvipigmentide kinnistumiseks kasutati sººgisoola ning ªªdikat. 

Koloreeritud siid fikseeriti putukan»eltega kapaplaadile ning sellele kinnitati eelnevalt 

puhastatud ning pestud samet. Samet »mmeldi krepeliini koeniitidega siidi k¿lge kasutades 
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v»imalikult peenikest n»ela, et vªltida kanga kahjustamist. ìmblusniidi valimine on sama 

oluline, kui toestuskanga valimine. Taoliste habraste objektide puhul peaks niit olema 

»hem kui juuksekarv ning samaaegselt olema piisavalt paindlik ning tugev, et pakkuda 

originaaltekstiilile tuge ilma seda kahjustamata (Flury-Lemberg 1988: 38). ìmblemiseks 

oli vaja varuda kannatust, kuna tºº t»otas tulla vªga aegan»udev. Selleks kulus ligikaudu 

30 tººtundi. 

Pªrast sametkanga dubleerimist oli v»imalik see taas kaante k¿lge ¿hendada. Esiteks 

liimiti kolmekordsest happevabast arhiivkartongist albumiselg kangale. Seejªrel liimiti 

kaante k¿lge tekstiil. Liimi kanti vaid albumikaante sisek¿ljele ning liimiga puutus kokku 

vaid siidkangas. Originaal kaanematerjal jªi liimist puutumata. 

Kui kaaned olid kuivanud sai edasi tegutseda metallpanustega. Metallist osade 

paigaldamise ning uuendamisega aitas Ennistuskoja Kanuti metallikonservaator Helmut 

Vªlja. Tagakaanel olnud metallist nupud asendati uute proksist nuppudega, sest 

naelaosadel esines roosteplekke ning eelnevalt nuppe eemaldades olid naelaosad lªinud 

k»veraks ning muutunud kasutusk»lbmatuteks. Esikaanel olnud dekoratiivne t¿tarlapse 

kuju, mis oli murdunud, sillati terastraadiga ning liimimiseks kasutati Loctite Super Attak 

Universal liimi. Naelte otsad pººrati ªra albumikaante sisek¿ljele ning tasapinnaliseks 

muutmiseks kaeti »hukese jaapani paberiga.  

Sisuploki ning kaante ¿hendamiseks kasutati nisujahukliistrit. Esmalt liimiti selg h¿lsi 

k¿lge, et plokk seisaks stabiilselt ega ei liiguks paigast, kui alustatakse kaante liimimisega. 

Kaante liimimisel alustati tagumisest kaanest. Enne teise kaane liimimist oodati 1h, et olla 

kindel, et liim sobib antud materjalile ning nakkub hªsti. Pªrast esikaane liimimist asetati 

albumile peale vatiin, poroloon, puidust plaat ning raskused. Pehmendus kaitses kaanel 

olevat metall dekoratsiooni ning ¿hildus kaanekumera kujuga. 

Viimasena, kui album oli kaantes ning liim kuivanud, sai joota sulguri k¿lge uue 

kinnitushaagi. Jootmiseks valiti h»bedasisaldusega vasejoodis, mis voolab paremini ning 

selle sulamistemperatuur on madal. Jootmisprotsessi viis lªbi Ennistuskoja Kanuti 

metallikonservaator Helmut Vªlja. 

Kuna uus sulgurhaak lisas albumile mahtu juurde, ei mahtunud objekt enam oma 

algsesse sªilituskarpi. Fotoalbumile volditi uus happevabast arhiivmaterjalidele m»eldud 

lainepapist sªilituskarp, millega antakse album ¿le Tallinna ¦likooli Akadeemilise 

Raamatukogu Baltika ja vanaraamatute sªilitamise osakonnale.  
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KOKKUVìTE 

Kªesoleva l»putºº teemaks on Tatrikute perekonnale kuulunud fotoalbumi 

konserveerimine. Eelk»ige oli r»hk pandud praktilisele tººle, mille eesmªrgiks oli 

korrastada sisuplokk, leida parim lahendus, kuidas konserveerida tekstiilist fotoalbumi 

kaaned ning muuta fotoalbum taas eksponeeritavaks. 

Teoreetilises osas on toodud ¿levaatlik informatsioon albumitest, fotoalbumite VIII 

erinevast t¿¿bist ning ¿levaade fotode ajaloost. See annab aimu, kuidas vastavalt 

tehnoloogia arengule muutus ka fotoalbumite ¿lesehitus. Lisaks on ªra toodud Tatrikute 

perekonnale kuulunud albumi ajalugu ning ¿levaade perekonna enda elust. Neljandas osas 

on kirjeldatud objekti seisundit, ªra on mªrgitud planeeritav konserveerimiskava ning 

antud edasi ¿levaatlikult konserveerimistººde protsessi. Lisadesse on lisatud detailne tººde 

album ning illustreeriv fotomaterjal. 

Praktilise tºº eesmªrk oli konserveerida fotoalbum, mis oli oodatust tunduvalt 

tººmahukam ning aegan»udvam. Albumi konserveerimine toimus 2014. aasta mªrtsist 

kuni juunikuuni Tallinnas. Objekt koosnes mitmest erinevast materjalist, mis k»ik n»udsid 

isemoodi kªsitlemist ning vajadust konsulteerida erinevate erialade konservaatoritega. 

Sisuploki konserveerimistºid teostati Tallinna ¦likooli Akadeemilise Raamatukogu 

Baltika ja vanaraamatute sªilitamisosakonnas Rene Haljasmªe juhendamisel, sametist 

albumikaantega tegeleti tekstiilikonservaatori Ruth Paasi kªe all Ennistuskojas Kanut. 

Metallpanuste korda tegemisel aitas metallikonservaator Helmut Vªlja.  

Pªrast konserveerimist on kºite progresseeruvad kahjustused peatatud, fotoalbum on 

kªsitsetav ja kasutatav. Parandatud albumilehed ja kaanematerjal tagavad kºite mehaanilise 

tugevuse ning pikendavad hoiutingimuste jªlgimise korral albumi sªilivust. Ennistatud 

sulgur hoiab suureformaadilise kºite kaaned stabiilsena ja takistab tolmu juurdepªªsu ploki 

lehtedesse. Tekstiili dubleerimine on peatanud sametkanga edasise kahjustamise. Kºidet 

on soovitav sªilitada eraldi, spetsiaalses ¿mbriskarbis. 

Tªnu l»putººle sain teada rohkem albumite tekkeloost, nende erinevatest liikidest ning 

kuidas on aja jooksul m»jutanud fotomenetlused fotoalbumistruktuuri. Lisaks sain juurde 

praktilist kogemust ning kindlasti erinevaid teadmisi konserveerimise valdkonnas. 

Eelk»ige just kuidas kªituda konserveerimisel tekstiiliga, kuna sellealased teadmised 

puudusid. 
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SUMMARY  

Karolin Kallas 

Supervisors: Rene Haljasmªe, Ruth Paas 

Consultant: Helmut Vªlja 

Department of Leather Design and Restoration 

 

The aim of the thesis was a conservation of the photoalbum that once belonged to Tatrikôs 

family. The album was donated to the Academic Library of Tallinn University presumably 

between 1970's and 1980's. Most of the photos do not have dates marked on, so there is no 

knowledge when exactly did using of the album start. The first photos inside the album 

were made already in 1880. Considering the Art Nouveau design, the album was made in 

the beginning of 20th century. 

The theoretical part is divided into four parts. The first part gives an overview of 

different types of photoalbums and the history behind it. Bookbinder/conservator Richard 

W. Horton has researched historical photoalbums in the USA, and divided them into eight 

categories. The closest relative to photograph album is scrapbook. Scrapbooks have been a 

common way of preserving not only photographs, but also newspaper articles, stickers, 

documents, pressed flowers and other three-dimensional objects. All of these features 

make scrapbooks and albums vulnerable to damages.  

The second part is a short history of photographs for understanding how technological 

developments have changed the structure of photoalbums in time. For example the 

popularization of Carte de Visite format portraits continued with other formats, like the 

cabinet card. The basic design of the carte de visite album consisted of a set of pages, 

which had windows where the cards could be inserted. From 1850ôs to 1880ôs the whole 

industry flourished with satisfying the demand of this type of albums.  

As the conservated album from the Academic Library of Tallinn University belonged to 

August Tatrikôs family, this study also gives an overview of his life. The last part is related 

to the practical work and it gives an introduction to the working process. 

The main emphasis of the diploma work was on the practical part. The conservation 

work took place in the Academic Library of Tallinn University and in the Conservation 

center Kanut in Tallinn. At first the tasks were made to the binding part: the tears and 

losses were mended and the back was reinforced. Later on the object was moved to Kanut 
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where the conservation work began on albumôs covering material, velvet textile. The 

velvet was removed from the album; it was cleaned, washed and duplicated on natural silk. 

Other necessary conservation tasks were also performed to ensure the preservation of the 

binding as a whole.  

This object is usable after the conservation, but handling must still be done with care. 

As a result, the conservated photoalbum will be handed over to the Academic Library of 

Tallinn University together with recommendations for further care and storage of the 

object. 
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LISAD  

Lisa 1. Fotomaterjali tagasiside erinevatest arhiividest ja muuseumidest. 

2014. aasta mªrtsikuus v»tsin ¿hendust erinevate muuseumide ja arhiividega, et uurida kas 

ja kui palju on neil sªilinud juugendstiilis fotoalbumeid. Infot kasutasin eelk»ige selleks, et 

leida albumi konserveerimisel metallist sulgurs¿steemile sobilik ning esteetiline lahendus. 

Jªrgnevalt on ªra toodud fotomaterjal fotoalbumitest, mida kªisin muuseumides ja 

arhiivides kohapeal uurimas. 

 

   

Foto 1. Fotoalbum tlm_8586 Fotomuuseumis      Foto 2. Fotoalbum tlm_8586 Fotomuuseumis  

(fotod Tanel Verk) 

 

 

 

  

Foto 3. Fotoalbum tlm_8586 Fotomuuseumis   Foto 4. Fotoalbum tlm_9810 Fotomuuseumis 

  (fotod Tanel Verk) 

 

 

 



29 
 

  

Foto 5. Fotoalbumi 18443-1-220 haak Tartu Ajalooarhiivis  Foto 6. Fotoalbumi TM 1911- K 107 haak Tartu Linnamuuseumis    

(fotod Karolin Kallas) 

  

Foto 7. Fotoalbumi 1843-1-229 haak Tartu Ajalooarhiivis  Foto 8. Fotoalbumi 1843-1-219 haak Tartu Ajalooarhiivis  

(fotod: Karolin Kallas) 

  

Foto 9. Fotoalbum 912:72-155 ERM-is    Foto 10. Fotoalbumi 912:72-155 haak ERM-is  (fotod Karolin Kallas) 
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Foto 11. Fotoalbumi 1844-1-157 haak Tartu Ajalooarhiivis (foto: Karolin Kallas) 

 

Foto 12. Fotoalbumi 1844-1-164 haak Tartu Ajalooarhiivis (foto: Karolin Kallas) 

 

Foto 13. Fotoalbum Valga Muuseumist (foto Ingrid Kivest) 
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Lisa 2. Konserveerimistººde album. 

T¥¥DE ALBUM 

 

Karolin Kallas 

Teostaja nimi 

 

¦li»pilane 

Ametinimetus 

 

Tallinna ¦likooli Akadeemiline Raamatukogu ja Ennistuskoda Kanut 

Tººde lªbiviimise koht (asutus/osakond) 

 

Rene Haljasmªe, sªilitamise peaspetsialist, Tallinna ¦likooli Akadeemiline Raamatukogu; 

Ruth Paas, tekstiilikonservaator, Ennistuskoda Kanut 

Juhendaja /ametinimetus/asutus 

 

 1. Objekti andmed 

Nimetus Fotoalbum 

Autor  - 

Dateering 20.saj algus 

Materjal  Papp, puit, sametkangas, metall, vatt, paber, 

puuvillane kangas 

M»»tmed 27,1x21x7,5cm 

Omanik Tallinna ¦likooli Akadeemiline 

Raamatukogu, Baltika ja vanaraamatute 

sªilitamise osakond 

Tªhis 331 D  

 

2. Konserveerimistººde eesmªrk 

Konserveerimistººde 

¿lesanne/eesmªrk 

Objekti stabiliseerimine originaalkujul ning 

kahjustumisprotsesside peatamine ning 

objekti  korrastamine. 

Tººde teostamise aeg/etapid 4.mªrts 2014- 4.juuni 2014. 
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3. Objekti iseloomustus 

Fotod Objekti kirjeldus  

 

 

 

(foto: Rene Haljasmªe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Fotoalbum kuulub Tallinna ¦likooli 
Akadeemilise Raamatukogu Baltika ja 

vanaraamatute osakonda. 

Á Albumis on lehek¿lgi 30 ning need on 

valmistatud 1,5- 4 mm papist. 

Á Album on valmistatud albumiinfotode 

jaoks, mist»ttu on lehtedes pilud, kuhu 

fotod sisse libistada. 

Á Sisulehed on valmistatud 

puittselluloospaberist; eeslehed 

kriidipaberist. Esimene esileht on muaree 

efektiga paber.  

Á Kºite sisuploki papplehed on ¿hendatud 
omavahel puuvillase riideribaga. 

Á Kaaned koosnevad neljast papikihist, 

millest keskmine on valmistatud 

ebamªªrase suurusega kahest papijªªgist. 

Á Kaasi raamistab puitkonstruktsioon, mis 

annab kaanteªªrtele ¿mara kuju. 

Á Kºide on kaetud punasest sametist 
tekstiiliga. 

Á Sameti ning pappide vahel on puuvillane 

vatt. 

Á Esikaanel on dekoratiivne 

galvaniseeritud tinast t¿tarlapse figuur, 

mis on kinnitatud metallist naeltega. 

Á Tagakaane servades on neli messingust 

ehk valgestvasest nuppu. 

Á Algselt on albumil olnud ka sulgur, mis 

on samuti valmistatud messingust, kuid 

see on sªilinud vaid osaliselt. 

Á Kaptaal on tekstiilist. 

 

Á Albumisse kuulub:  

- 13 kabinet-formaadis (cabinet portrait) 

(foto m»»t ca 10x14 cm) pappalusele 

kleebitud albumiinfotot.  

- 22 visiitkaart-formaadis (carte de visite) 

(foto m»»t 6x9 cm) pappalusele 

kleebitud albumiinfotot. 

- 1 miniformaadis (foto m»»t 4,3x6,7 cm) 

pappalusele kleebitud albumiinfoto-

portree.  
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(foto: Eero Kangor) 

 

 

(foto: Eero Kangor) 

 

- 7 fotot formaadis 9x14 cm  

- 4 fotot formaadis 9x12 cm h»beģelatiin. 

- 9 fotot formaadis ca 6x9 cm  

- 4 vªiksemat fotot erinevates formaatides 

2,5x3...5x8 cm 

- 1 loodusvaatega fotopostkaart  

- 1 grupiportree formaadis 13x18 cm 

pappalusel suurusega 18x24 cm.  

- 1 portreefoto formaadis 13x18 cm. 

- 1 grupiportree formaadis 16,5x23 cm.  

Kokku 64 fotot ajavahemikust 1891ï1965.  

Á Fotoalbumiga koos annetatud 

dokumendid: 

- Narva linnavalituse Elektri osakond. 

Voolumaksu raamat No 3579. Tarvitaja 

Ella Tatrik, elukoht Kiriku tªnav 24ï

3(hiljem 4), sisaldab andmeid 

21.10.1939ï26.06.1941.  

- Kªsikirjaline inglise s»naraamat 

ñAngliiskii slovarò. 

- Lasteraamat: Leies, Uno. Harjavars on 

pikem mehest. Tallinn : Eesti Riiklik 

Kirjastus, 1963.  

- Tunnistus Gabriel Tatrikule surnud 

August Tatriku pªrandustombu 

hooldamiseks. 13.11.1935.  

- Leping Narva postkontori ¿lema Eduard 

Seemani ja Narva linna kodaniku, rªtsep 

August Tatriku vahel, mis on s»lmitud 

30.06.1925.  

- Linda Tatriku kiri Ukrainast, kus teatab 

oma poja peatsest pulmast 18.09.1962. 

- Eduardi kiri oma »ele, 4. mail 1943 

vªlismaalt.  

- ìmblustsehhi omanik Ivan Stepanovitġ 

Zimini visiitkaart. 

- Ajalehevªljal»iked. 

- 21.07.1975 ìhtuleht. ¦ldlaulupidu. 

ENSV 35. aastapªev.  

- 5.04.1956 Raadiosaate ñìpime lauleò 

tekst. 
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4.Objekti seisund enne konserveerimist 

Fotomaterjal Seisundikirjeldus 

 

 
(foto: Rene Haljasmªe) 

 

 
(mikroskoobi foto plekist: Karolin Kallas) 

 

Objekti seisund on kehv. Kaanematerjal ehk 

sametkangas on ªªrtest rebenenud ning 

seljaosa on tªiesti lahti tulnud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaanematerjali pind on lokaalselt kulunud 

ning sellel esineb mªªrdumisi ning plekke. 

 

 

 

 

 

 

- Laulunoot ñPod lipamiò Voldemar Saare 

templiga (enne 1917.a). 

- Laulunoot ñU v»sokava beregaò 

1929/1930.a. 

- T»nu kiri Tartu Lindale ja oma emale 

aadressil Valdeku 51ï1 Tallinn.  

- Masinkirjas lugu ñ¦its kambrekenò 

- Kirja¿mbrik. Saadetud Ella Tatrikule 

(Tallinn, Valdeku 51ï1), Iskitimi linnast, 

Novosibirski oblastist Venemaalt 

20.01.1969 

Materjalid ajavahemikust 1917ï1975.  

Autori v»i tººkoja mªrgistus/signatuur Meistrile/kºitjale vihje puudub. 

Muud pealdised, mªrgid tekstid Puuduvad 

Andmed varasemate kons/resttººde 

teostamise kohta 

Puuduvad 

Kirjandus- ja arhiiviallikad Fotoalbum on varemalt kuulunud Tatrikute 

perekonnale, kuid arvatavasti on see 

annetatud 1970-1980 aastatel Tallinna 

¦likooli Akadeemilisele Raamatukogule. 




